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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen technischen Bewertung (ETA) ist die Fugenschnur "RP 55 I"
zur Herstellung von linienférmige Brandschutzfugenabdichtungen. Die Fugenschnur "RP 55 I"
ist ein flexibler und elastischer Fugenverschluss aus mineralischen Fasern, der mit textilem
Glasgarn umflochten ist.

Die Materialangaben und das Herstellverfahren der Fugenschnur "RP 55 I" sind beim Deut-
schen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Die Fugenschnur "RP 55 I" wird in sieben verschiedenen Nenndurchmessern hergestellit.
Weitere Produkteigenschaften sind Anhang A zu entnehmen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Das Brandschutzprodukt, die Fugenschnur "RP 55 [" wird gemal dem European Assessment
Document (EAD) Nr. 350141-00-1106", Ausgabe September 2017 bewertet.

Die Fugenschnur "RP 55 I" dient zum VerschlieRen von horizontalen und vertikalen linienfor-
migen Konstruktionsfugen (Bauteilfugen in Form von Stufenfugen und linearen Stof3fugen) mit
oder ohne Scherbeanspruchung zwischen feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieRenden
massiven Wanden und Decken mit einer Rohdichte von mindestens 700 kg/m?.

Die Fugenschnur "RP 55 I" soll die Feuerwiderstandsfahigkeit der raumabschlieRenden Bauteile
an den Stellen aufrechterhalten oder wiederherstellen, an denen sie durch Fugen unterbrochen
oder voneinander getrennt sind. Die eingebaute Fugenschnur dient dabei nicht zur Lastabtra-
gung.

Die maximal zuldssige Fugenbreite betragt 55 mm.

Die maximale laterale Dehnungsfahigkeit der Fugenschnur betragt 7,4 %.

Der Feuerwiderstand von Bauteilen, zwischen denen die Fugenschnur "RP 55 I" eingebaut ist,
ist Anhang B zu entnehmen.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Fugenschnur
"RP 55 I" entsprechend

— den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie

— den Herstellerangaben gemaf Abschnitt 5

eingebaut und verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der ausgefiuhrten Brandschutzfugenabdichtung von mindestens
25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwen-
dungszweck gemall Anhang B und die Herstellerangaben gemal Abschnitt 5 eingehalten
werden.

1 Amtsblatt der EU Nr. C 435/07 vom 12. Dezember 2017; S. 159, EAD N° 350141-00-1106 ,Linear joint and gap seals”
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Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Nicht relevant

Brandschutz (BWR 2)
Brandverhalten

Die Fugenschnur "RP 55 |" ist hinsichtlich Brandverhalten als Klasse A1 nach EN 13501-12
klassifiziert.

Feuerwiderstand

Die nach EN 13501-2 klassifizierte Feuerwiderstandsfahigkeit ist dem Anhang B zu entnehmen
und bezieht sich auf mit der Fugenschnur "RP 55 I" ausgefiihrte Fugen unter den dort angege-
benen Randbedingungen.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Gehalt und/oder Abgabe gefahrlicher Stoffe

Die Fugenschnur "RP 55 I" enthalt keine gefahrlichen Stoffe.3

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
NPD - Keine Leistung festgestellt

Schallschutz (BWR 5)
NPD - Keine Leistung festgestellt

Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
NPD - Keine Leistung festgestellt

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)
NPD - Keine Leistung festgestellt

Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prifung der wesentlichen Merkmale.

Die Fugenschnur "RP 55 I" kann gemal EAD Nr. 350141-00-1106", Abschnitt 2.1 unter den
folgenden Nutzungsbedingungen eingesetzt werden, ohne dass eine wesentliche Anderung der
brandschutztechnischen Eigenschaften und der daraus resultierenden Leistungen zu erwarten
ist:

Typ Yi: zur Verwendung bei Temperaturen unter 0 °C mit gelegentlicher UV-Einwirkung,
aber ohne Einwirkung von Regen (lUberdacht).

Typ Y2: zur Verwendung bei Temperaturen unter 0 °C, ohne UV-Einwirkung und Regen.

Typ Z1: zur Verwendung in Innenbereichen mit Feuchtigkeit gleich oder héher als 85 % der
relativen Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Temperaturen unter 0 °C.

Typ Z2: zur Verwendung in Innenbereichen mit Feuchtigkeit kleiner als 85 % der relativen

Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Temperaturen unter 0 °C (trocken, frostfrei).

EN 13501-1:2010 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

3 GemaR Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (verdffentlicht
im Amtsblatt der EU Nr. L 353 vom 31.12.2008, S. 1)
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350141-00-1106" gilt folgende
Rechtsgrundlage: 1999/454/EC*.

Zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) (siehe Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2) ist: System 1

entsprechend der folgenden Tabelle anzuwenden:

System
Produkt Verwendungszweck itt;;freKlasse zur Bewertung und Uber-
, prufung der
(Feuerwiderstand) | eistungsbestandigkeit

Verschliefsen von Fugen zwischen

fugensc"hnur feuerwiderstandsfahigen, raumab- | Alle 1
RP 55 | . )
schlieRenden Bauteilen
5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriffung der

Leistungsbestiandigkeit (AVCP) erforderliche technische Einzelheiten gemaR EAD
Nr. 350141-00-1106

Die technischen Einzelheiten, die fir die Durchfiihrung des Systems 1 zur Bewertung und Uber-
prufung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans
(vertraulicher Teil dieser ETA), der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Der Hersteller hat jedem Bauprodukt nach dieser ETA die Leistungserklarung sowie eine Ein-
bauanleitung beizugeben, die mindestens Angaben zu Art, Eigenschaften (Mindestdicke, Min-
destdichte) und Feuerwiderstand der raumabschlieRenden Bauteile, in die die Fugenschnur
"RP 55 |" eingebaut werden darf, und eine Beschreibung oder grafische Darstellung des fachge-
rechten Einbaus des Bausatzes hinsichtlich Anzahl und Anordnung der Fugenschnire in
Abhangigkeit vom Bauteil, der Fugenbreite und der zu erzielenden Feuerwiderstandsdauer
enthalten muss.

Der Hersteller kann auflerdem Anweisungen fiir Verarbeitung, Verpackung, Transport und
Lagerung sowie Nutzung, Instandhaltung und Instandsetzung des Bauprodukts bereitstellen.

Ausgestellt in Berlin am 3. Juli 2023 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Dierke

4 Entscheidung der Kommission Nr. 1999/454/EC vom 22. Juni 1999 (ABI. der EU Nr. L 178/52 vom 14.07.1999, S. 3), geandert
durch die Entscheidung der Kommission Nr. 2001/596/EC vom 8. Januar 2001 (ABI. der EU Nr. L 209/33 vom 02.08.2001, S. 2)
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Beschreibung des Bauprodukts

Tabelle A.1 zeigt die Abmessungen und die Rohdichte der Fugenschnur "RP 55 I".

Table A.1
Nenndurchmesser* Fugenbreite b [mm] Rohdichte
[mm] [kg/m?]
12 <10 =440
15 <12 > 288
20 <17 =224
30 <27 =208
40 <37 > 196
50 <47 =224
60 <55 =200

* Nenndurchmesser in Abhéngigkeit der zu verschlieRenden Fugenbreite

Fugenschnur "RP 55 I"

Beschreibung des Bauprodukts

Anhang A
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RaumabschlieBende Bauteile

Die Fugenschnur "RP 55 |" wird als Verschluss von linienformigen Fugen zwischen den nachfolgend
genannten raumabschlielenden Bauteilen verwendet:

¢ Massivwande und Massivdecken

- Porenbeton, Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestrohdichte von 700 kg/m?
(s. Tabelle B.2)

- Beton und Stahlbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestrohdichte von 2400 kg/m? (s. Tabelle
B.3)

Die Dicke der raumabschlieRenden Bauteile muss mindestens 150 mm betragen (s. Tabellen B.2 und
B.3).

Die raumabschlieRenden Bauteile missen der jeweils geforderten Feuerwiderstandsklasse nach
EN 13501-2 genlgen.

Die Fugenschnur "RP 55 I" wird gemaf Tabelle B.1 verwendet

e in horizontalen Fugen zwischen feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieRenden Decken bzw.
zwischen Wanden und Decken (A)

e in vertikalen Fugen zwischen feuerwiderstandsfahigen, raumabschlieRenden Wanden (B)

e in horizontalen Fugen zwischen feuerwiderstandsféahigen, raumabschlieBenden Decken und
Wanden (C).

Tabelle B.1

Einbaufall (A) Einbaufall (B) Einbaufall (C)

b /—<Decke b, / +Wand
— ; = _ .

%1 ‘. 9 L_ oL bl
Fugenschnur mit/ohne Fugenschnur
Scherbeanspruchung b

b /—<Decke b
o 1 = - P ——— =
Fugenschnur/H

Decke ~—

r I

Fugenschnur
\ Wand

Decke
/—-Wand ‘ \ /—<

1\1 ] Fugenschnur mit/ohne
L Scherbeanspruchung
: I Fugenschnur

Wan

Die Anzahl und Lage der Fugenschnur ist den Angaben der Tabellen B.2 und B.3 zu entnehmen.

Fugenschnur "RP 55 I"
Verwendungszweck Anhang B1
Bauteile — Ausfihrung und Anordnung
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Ausfiihrung und Anordnung der Fugenschnur

Die Fugenschnure mussen uberlappend angeordnet werden. Bei Fugen mit

e 1-lagiger Anordnung der Fugenschnire missen sich die gestoRenen Fugenschnire mindestens
100 mm Uberlappen,

e mehrlagiger Anordnung der Fugenschnure sind die Stostellen um 500 mm versetzt anzuordnen.

Bei Fugen mit vertikaler Scherbeanspruchung sind die Fugenschniire mit einem Mindestabstand von
25 mm von den AuRenkanten des Bauteils einzubauen. Angaben zu Anordnung und Lagenanzahl der
Fugenschnur sind den Tabellen B.2 und B.3 zu entnehmen.

Tabelle B.2
Ubersicht der feuerwiderstandsfahigen Ausfiihrungen fiir den Einbau in = 150 mm dicke Massivwande
und Massivdecken mit einer Rohdichte = 700 kg/m?
Einbaufall Fugenbreite "RP S5 I Klassifizierung Feuerwiderstand
[mm] Anzahl Lagen und Anordnung
. El 90—V—-X-F-W 10 bis 55
(A)(B) | 10bis55 |1 beliebig EI 90-H-X_F-W 10 bis 55
El 120-V-X-F-W 55
(A) (B) 55 ! El 120-H-X_F-W 55
Tabelle B.3

Ubersicht der feuerwiderstandsfahigen Ausfiihrungen fiir den Einbau in = 150 mm dicke Massivwande
und Massivdecken mit einer Rohdichte = 2400 kg/m?

. Fugenbreite "RP 55 I" .
Einbaufall [mm] Anzahl Lagen und Anordnung Klassifizierung
je 1 Lage beidseitig, Abstand
(A) (C) 10 bis 50 2 | a=25mm zur Aullenkante El 90—-H-M 65-F-W 10 bis 50
Bauteil
(A) (B) 10 bis 55 | 2 | Lagen nebeneinander ohne E: 138_}_/'_;((4;_“ 1% E'.S gg
. Abstand, Anordnung innerhalb — IS
(A) (B) 10 bis 27 4 der Fugé beliebig El 180-V-X-F-W 10 bis 55
37 bis 55 3 El 180-H-X-F-W 10 bis 55

*

Die maximale vertikale Scherbeanspruchung von horizontalen Fugen ist auf Ah = 100 mm
gegeniber dem Einbauzustand beschrankt.

Die Auswabhl der passenden Fugenschnur (Nenndurchmesser in Abhangigkeit der zu verschliel’enden
Fugenbreite) ist Tabelle A.1 zu entnehmen.

Fugenschnur "RP 55 I"

Verwendungszweck Anhang B2

Angaben zur Verwendung in Bezug auf den nachgewiesenen Feuerwiderstand
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Liste der Bezugsdokumente

EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2:2010-02 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen

ENISO 1182:2010-10  Prifungen zum Brandverhalten von Produkten — Nichtbrennbarkeitsprifung
(ISO 1182:2010)

ENISO 1716 Prifungen zum Brandverhalten von Produkien — Bestimmung der
Verbrennungswarme 1SO 1716:2010)

EN 1363-1:2012-10 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1366-4:2010-08 Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen — Teil 4: Abdichtungssysteme
fur Bauteilfugen

Fugenschnur "RP 55 |"

Liste der Bezugsdokumente Anhang C
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